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Sur lemptoz du gres des Ecausmnes. Commlssaxres
MM Stas, Dumont etlAd De,Vaux. e

M Stas présenle le rapport suwant

& M.1e Ministre'de Pintérieur a envoyea la classe deés
sciences un fragment-de grés des Ecaussmes aflsi d'ob-
tenir son avis sur la question de savoir si cefte pierre pos-
séde les qualités nécessaires pour-servir aux travauk exté-
rieurs des grands édifices monumentaux. Dans sa missive,
aceompagnant cet - échantillon de grés, M: le Ministre
demande également 3 I'Académie de lui indiquer les
autres carriéres du pays qui pourraient produire des ma-
tériaux propres A remplacer la plerre -de Gobertange,
employée jusqu’a ce jour, et dont le pr;x est trc’-s—éieve b1
cause‘des difficultés dextraction, s ‘

Chargé par I'Académie de l'exanien de ce: gres Je v1ens
lui faire connaitre le résultat de mes expériences.

‘Comme il s'agit de savoir si ce grés peut convenable-
ment remplacer la pierre de Gobertange, jai pensé quiil
était convenable de soumettre cette pierre elle-méme & un
examen physigue et chimique.

A mes yeux, les pierres devant servir comme matériaux
extérieurs de construction, doivent . satisfaire 2 cette dou-
ble-condition: éire dures, afin “de résister le plus possible
dux injures‘extérienres, comme A Paction de la pression,
dés choes et de edu; étre le plus imperméables possnble,
afin’ de ne pas se détruire lors des gelees, par Ia congela—
tion de'l'ean. - -

Voyons jusqu'a quel point la pierre de Gohen lange etle
qrés des Fcaussines réalisent ces conditions. La pierre de
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‘Gobertange est un calcaire sablonneux et faiblement argi-
leux. Elle ne posséde pas de texture uniforme; dans certai-
nes parties; elle est din jaune pa]e compacle /dure, unie,
A grain extraordinairement fin'et serré; et ressemble, pour
I'aspect, au calcaire lithographique ; dans d’autres partles,
elle présente une téinte un péu ferrugineise; ellé est moins
compacte , maoins dure, le grain: est moins fins i Yeeil nu,
on.y remarque des grains de sable.:Ces différentes parties
se conduisent différemment sous Pinfluence de I'eau et des
solutions salines. Les parties compactes ne. se-lajssent pé-
nétrer que trés-faiblement .par. 'eau: et par les.solutions
salines, sous T'influence du.vide ou d'une ébullition trés-
prolongée. Les autres se: penetrent infiniment plus vite-et
plus profondément dans:le méme-temps ;-aussi;: celles-ci,
pénétrées d'eau et exposées i un. grand refrmdlssement, se
gélent et, par conséquent, se détruisent. Creid

La pierre de Gobertange pénetree d’eau CONSErye assez
bien. sa dureté primitive, et parait ainsi résister aussi:bien
& la pression et au.choc qu'étant séche. it

-L’échantillon de grés des Ecaussines renferme des traces
de calcaire et d'une-argile ferrugineuse. A. Vétat see,. il
est assez dur, d’une texture uniforme;, produit par.des
grains plus ou moins fins. Placé dans I'eau ou dans des -
solutions salines, il se laisse facilement pénétirer par:ces
liquides. En faisant alterner la chaleur et le refroidisse-
ment brusque, un fragment de cing centimétres de .dia-
métre s'imbibe entiérement au bout de quelques minutes.
Le grés pénétré d'eau a singuliérement perdu de sa.dureté;
a Paide du moindre effort, on le divise, aussi ai-je la con-
viction que, dans cette circonstance, il ne résmtera ni au
choc ni A la pression. .

- Imbibé d'eau et soumis & un. refroxdlssement cons;de-
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rable, il se désagrége promptement et assez profondément;
mis en contact, pendant un. certain temps, avec une solu-
tion bouillante de sulfate de soude et abandonné aprés 2
Jui-méme; il éprouve le méme effef.:. . i ih
Daprés ce qui préeéde , il n’y a point de.doute que le
grés des Ecaussines ( je suppose que le reste du ‘grés:res-
semble A Péchantillon que jai examiné) me peut point
remplacer la pierre de Gobertange, comme matériaux
extérienrs de construction pour les édifices. monumentaux.
De Pexamen auquel je me suis Jiveé sur la; ‘pierre.de
Gobertange elle-méme, il résulte que ses différentes.parties
ne résistent pas. de la méme maniére aux agents destruc-
teurs. Aussi me semble-t-il qu'il est indispensable de pres-
crire pour son emploi les: parties les plus compactes, qui, &
Ia vérité, sont encore gelives, mais. & un trés-faible degré.
_.Pour ce qui concerne le second point de la missive de
M.le. Mi_nistr.e-.dg-l’intér.ieui',, celui-qui est relatif aux au-
tres carriéres. du. pays: qui pourraient produire des maté-
rianx propres A remplacer la pierre de Gobertange, je me
déclare parfaitement incompétent; en tout cas, je pense
qu'il est nécessaire de soumettre ades essais chimiques les
pierres que l'on croirait pouvoir utiliser. Car, il est vrai
que Pon ne peut pas déclarer d'une maniére absolue si
une pierre ne présentera pas des défauts comme matériaux
de construction, an moins est-il certain que, dans fe plus
grand nombre de cas, on peut affirmer que certaines pier-
res en présentent i des degrés plus ou moins prononces,
et je ne crains pas daffirmer que le grés des Ecaussines
se trouve dans ce cas. » -

Les deux autres commissaires, MM. Dumont et De Vaux,
sont aussi d'avis que Péehantillon de grés envoyé a VAca-
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démie; ne réunit'point, au-degré convenable, lés qualités
requises pour ‘servir anx lravaux ewte’rwurs des grand%
‘monuments. s Sl
Ils ajoutem en ce gui-concerne le glsement et la valeur
comparatwe des meilleures pierres de_ construction -du
pays; qwon peut: espérer deirouver: Iéquivalent-du cal-
caire de Gobertange, en plusieurs points des terrains ter-
tiaires des environs de Bruwelles, d'Alost, eteiy + v -
- Que les pierres de taitle les plus résistantes proviennent
'des calcaires compactes:des terrains anthraxiféres, etsont
celles désignées, dans l¢ commerce, sousle nom de petit
granit , dont il existe des'carriéres importantes ¢ Soignies ,
aux:Ecaussines, & Feluy, sur U Qurthe, sur lg: Vesdre, etc.;
-Qu'enfin, on doit s'attendre A trouver de bons matériaux
dans les terrains jurassiques; & Pextrémité méridionale de
1a province de Luxembourg (voir 1a description donnée
par M. Dumont; tome XV'des Mémoires de I Académie);
- Mais qu'il reste & faive des expériences préalables, pour
bien apprécier les qhalités relatives de ces différents pro-
duits, eu-égard & l’emplm auquel lls seraient desl:més. :

Les conclus:ons des commissaires sont adoptees, etilen
sera donné communication & M. le Ministre de l'intérieur.

Sur une note mtzmlee LES PIGE()NS MESSAGERS pa'r un
anonymc Rapport de M. B. Du Bus.

« Le bat que se propose I'anteur de la notice sur les
Pigeons messagers est d'élablir que le Pigeon biset (Go-
‘tumba livie) du midi de I'Europe ést différent de celui
“d'Afrique; et que ce dernier-est la souche de ceux de nos



