COMPATIBILITE DE DIFFERENTS COUPLES DE METAUX

D’aprés E. RABINOWICZ, Wear Coefficients — Metals
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ESTIMATION DU COEFFICIENT D’USURE
DANS DIVERS CAS DE GLISSEMENT

Méme référence que la page précédente
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CHARTE DE COMPATIBILITE A LA CORROSION

D’apres C.F. LITTLEFELD et E.C Groshart, Galvanic Corrosion ,

Machine Design, 35, p.243 (May 9, 1963)
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