Uber das spezifische Gewicht des Kupferjodiirs.
Von
W. Serine.

Ich glaube nicht unterlassen zu diirfen auf eine irrige An-
gabe, welche das spezifische Gewicht des CuJ betrifft, aufmerksam
zu machen, da dieselbe schon Anlafs zu unbrauchbaren Spekula-
tionen gegeben hat, und vermutlich auch noch geben kénnte.

Das spez. Gew. des CuJ wurde nur einmal bestimmt und zwar
von H. Scmrrr,! welcher die Zahl 4.41 angab. Diese Grolse fithrt
nun zu dem Schlufs, dafs bei der Verbindung von Cu + J (als feste
Korper gemeint) eine betrichtliche Ausdehnung stattfinden muls,
denn das spez. Volumen eines Grammmolekiiles Cud wire demnach
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dem Vergleich der Zahlen 82.78 und 43.08 geht hervor, dafls die
Ausdehnung tiber 24°/, des Volumens der Elemente betrigt. Wire
dies in der That richtig, so diirfte man, auf die Ergebnisse der
Kompression fester Korper Bezug nehmend, wohl erwarten, dals
unter geniigend hohem Druck das CuJ in seine Elemente zerfiele.
Der Versuch fithrte aber zu einem durchaus negativen Resultat,
obschon der Druck bis auf 8000 Atm. gesteigert wurde. Ich hielt
es daher fir geboten, das spez. Gew. des CuJ einer Kontrolle zu
unterwerfen, um nicht aus dem erwshnten negativen Resultat einen
verfrithten Schlufs zu ziehen. Die Resultate jener Kontrolle sind
aus der folgenden Tabelle zu ersehen und beziehen sich auf Wasser
von 4°

= 43.08, wogegen die spec. Volumina der Klemente bezw.

=7.06 und i—2975 = 27.67, zusammen 34.78, ausmachen. Aus
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- Temperatur . Spez. Gew.
1. CuJ, gefillt und lufttrocken 15.0 1 5.563
2. CuJ, gefillt neben H,S0, getrocknet 14.5 5.672
3. CuJ, geschmolzen ' 16.7 5.619
4. CuJ, komprimiert : . 15.0 5.677

Mittel: 5.681

Die Substanz Nr. 1 enthielt noch 0.104°/, Feuchtigkeit, des-
halb wurde ihr entsprechendes spez. Gew. bei der Berechnung des
Mittelwertes nicht beriicksichtigt.

Wie ersichtlich, ist das spez. Gew. des CuJ weit grofser als
4.41. Da dieser enorme Unterschied seinen Grund in dem Umstande
haben konnte, dals ScrIFF seine Substanz, direkt als Précipitat,
ohne sie vorher zu trocknen, benutzte, arbeitete ich schliefslich
genau nach ScmrrF's Angaben und gelangte nun zu der Grofse 5.289.
Wenn diese allerdings kleiner als die vorhergehenden ist, so weicht
sie doch so sehr von 4.41 ab, dafs es nicht statthaft ist, auf einen
physikalischen bezw. chemischen Unterschied zwischen feuchtem und
trockenem Cud zu schliessen.

Berechnet man nun das spez. Volumen des CuJ nach dem Mittel-
wert 5.653, so ervgiebt sich: 51(;—95% = 38.61, also ein Volumen, welches
kleiner ist als die Summa der Atomvolumina. Die Bildung von
CuJ ist also von einer Kontraktion begleitet, wie es allgemein der

Fall ist.
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